Eine Kundeninformation der Berufsverbande

Nordamerikanische Splintholzkiifer

Aussehen

Der Nordamerikanische Splintholzkéfer (Lyctus planicollis) wird rund einen halben Zentimeter lang. Die
Tiere haben einen lang gestreckten, schlanken Korperbau. Die Fliigeldecken sind hellbraun, der Halsschild
eher dunkelbraun geférbt. Die beiden letzten Glieder der 11-gliedrigen Antenne sind vergroBert und bilden
eine deutlich abgesetzte Fiihlerkeule. Auf den Fliigeldecken befinden sich lings verlaufende Linien.
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Abbildung 1: Nordamerikanische Splintholzkifer befallen oft Parkettboden

Lebensweise

Die Larven dieser Holzschidlinge entwickeln sich im Holz verschiedener Laubhdlzer. Die Entwicklung vom
Ei bis zum Kifer dauert 6 bis 12 Monate. Nach dem Schlupf paaren sich die Kifer. Die Weibchen legen dann
bis zu 50 Eier in kleinen Rissen von unbehandeltem Holz ab. Direkt nachdem sie aus dem Ei geschliipft sind
beginnen die Larven zu fressen und bohren sich immer tiefer in das Holz ein. Befallenes Holz wird nach und
nach von immer mehr FraBgidngen durchzogen, die mit FraBmehl, also den Ausscheidungen der Larven
angefiillt sind. Um sich zu verpuppen legt die Larve nahe unter der Holzoberfliche eine Puppenwiege an. Der
frisch geschliipfte Kifer frisst sich durch das Holz nach auBen und hinterldsst dabei ein rundes Loch, das
einen Durchmesser von maximal 1,5 mm hat.

Vorkommen

Der Nordamerikanische Splintholzkifer stammt urspriinglich aus Nordamerika. Mittlerweile lebt die Art aber
auch in Europa. In Deutschland gilt die Art mittlerweile als ein sehr hdaufiger Holzschédling.
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Abbildung 2: Befallenes Holz mit den typischen Ausfluglochern

Wie kann man sich vor Befall schiitzen?

Die Kifer sind nachtaktiv und werden von kiinstlichen Lichtquellen angelockt. Auf diesem Weg kommen sie
regelméBig ins Haus. Auch mit befallenen Holzgegenstéinden schleppt man sich die Tiere hiufig ein. In der
Regel fillt der Befall erst dann auf, wenn die Kifer das Holz durch die typischen Ausflugldcher (siehe
Abbildung 2) verlassen. Holz, das mit Holzschutzmitteln behandelt wurde, wird in der Regel nicht befallen.

Welche Probleme verursachen diese Schédlinge?

Dieser Holzschidling befillt nur selten Holz, das &lter als 5 Jahre ist. Neben Laubgehdlzen wie Esche, Ahorn,
Eiche, oder Mahagoni entwickeln sich die Larven auch in Bambus. Sehr hiufig wird Holz befallen, das in
Sidgewerken gelagert wurde. Regelmifig findet man die Tiere aber auch in Parkettstiben.

Wie kann man diese Schidlinge am besten bekimpfen?

Um Holzschidlinge zu bekdampfen konnen entweder Kontaktinsektizide oder hohe Temperaturen nach dem
HeiBluft Verfahren eingesetzt werden. Schon allein aufgrund der hierzu bendtigten Technik sollte man
BekidmpfungsmalBnahmen unbedingt von einem Fachmann durchfiihren lassen.
Schidlingsbekdampfungsunternehmen, die einem Berufsverband angehdren, kennen sich auch im Bereich
Holz- und Bautenschutz aus, konnen Sie fachminnisch beraten und entscheiden, welches Verfahren im
Einzelfall am sinnvollsten eingesetzt werden sollte.
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